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P.V. DE CONTROLE DES DEPOTS DE COUCHES MINCES
Report of quality checks of thin film coating
CLIENT: . . N° DE COMMANDE:
Observatoire de Paris 01941057703
Customer: Order N°:
IDENTIFICATION DES PIECES: ? 60 QUANTITE: 4
Casting identification Quantity:
DESIGNATION DU TRAITEMENT: . N° DU CYCLE:
Chrome semi-transparent A2426

Coating identification: Run N°:
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TEST DE RESISTANCE MECANIQUE
Mechanical Test

Test d'adhérence sur témoin: OK
Adhesion test on sample
Test a la rayure sur témoin: OK
Scratch test on sample
Nous attestons que, sauf exception ou dérogations énumeérées ci-contre, la fourniture citée [NOM : A. BADOCHE

a bien été fabriquée conformément aux spécifications techniques du marché, commandes
ou sous-commandes du client et que toutes opérations de contréle et d’essais effectués, elle
répond sous TOUS SES ASPECTS aux plans, spécifications particuliéres, et normes en

vigueur s'y rapportant.
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